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>>>MORE<<< 

Рыками. мастика, покрытия 

из битумных плит, покрытия 

из цемента на основе 

магнезиального вяжущего 

вещества, синтетические 

покрытия, лаковое основание. 

Выравнивание 

предварительно 

загрунтованной поверхности 

осуществляется с 
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использованием полимерного 
баня своими руками. 

устройство пола бани на 

основе эпоксидной смолы, 

отвердителя и кварцевого 

наполнителя. Смешанные в 

определенных пропорциях, 

эти компоненты образуют 

состав, который максимально 

эффективно справляется с 

задачей по устранению 

неровностей. Нанесение и 

распределение полимерного 

компаунда осуществляется 

обычными зубчатыми 

шпателями. По окончании 

работ выдерживается 



технологический перерыв в 

24 часа. За это время 

выравнивающий слой должен 

отвердеть и набрать 

необходимую прочность. В 

завершении уже 

обработанная полимерным 

компаундом поверхность 

повторно шлифуется 

мозаично-шлифовальными 

машинами с абразивными 
сегментами. 

Образовавшаяся пыль 

убирается промышленным 

пылесосом. Нанесение 

финишного слоя полимерных 

полов осуществляется 



методом разлива материала 

баня своими руками. 

устройство пола бани 

поверхность. После чего 

последовательно 

выполняются следующие 

операции Распределение 
полимерного состава. 

Для этих целей используется 

ракель с регулируемым 

зазором. Она обеспечивает 

равномерное распределения 

материала по поверхности. В 

труднодоступных местах 

руками. баня своими руками. 

устройство пола бани 

шпатель и кельмы, поскольку 



широкая ракель, хотя и 

увеличивает скорость работ, 

абсолютно непрактична в 
местах примыканий. 

Прокатка поверхности. 

Производится с помощью 

деаэрационного игольчатого 

валика, который достаточно 

эффективно удаляет 

пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного 

покрытия. Поскольку разлив 

и распределение состава 

осуществляется очень 

быстро, оптимально 

использовать один такой 



валик на площадь не более 
40-50 кв. 

метров. Декорирование 

поверхности. Для этих целей 

могут быть использованы 

специальные так называемые 

чипсы или хлопья, которые 

представляют собой 

частички, ыстройство из 

кусочков акриловой краски. 

Обладая высоким 

декоративным потенциалом, 

они придают своима глубину, 

сходство с различными 

природными материалами. 

Нанесение чипсов 

осуществляется 



непосредственно на свежий 

пол. Позвоните нам, чтобы 

уточнить все интересующие 

Вас детали и заказать 

бесплатный выезд 

специалиста на объект 7 (495) 

771 28 43. Также можно 

заполнить форму заявки, и 

мы свяжемся с Свотми в 

течение часа. Полимерные 

полы представляют собой на 

сегодняшний день 

актуальный и 

высокотехнологичный вид 
напольных покрытий. 

Такие традиционные 

строительные материалы как 



керамическая плитка, 

линолеум, бетон или асфальт 

не обладают свойствами, 

которые имеются у 

полимерных полов во время 

эксплуатации. В сущности, 

любой наливной пол с 

заданными свойствами может 

быть реализован благодаря 

большому масштабу 

различных свойств и 

всевозможных вариантов 
полимерного покрытия. 

Наливные полимерные полы 

создают условия абсолютной 

гидроизоляции и 

беспыльности, а также 



придают полу декоративный 

вид. Полимерное покрытие 

имеет следующие свойства 

антистатичность, 

гигиеничность, бпня к 

абразивному износу, 

большим механическим 

устроуство и  химическому 

воздействию. Среди рукаами., 

работающих в пищевой, 

фармацевтической и 

электронной сфере, 

полимерные полы очень 

популярны благодаря такому 

качеству, как беспыльность. 

Помимо этого, полимерные 

полы долговечны (такое 



покрытие может прослужить 

больше 25 лет), у них 

дешёвая эксплуатация, а 

также их очень просто 

чистить, и ремонт таких 

полов не будет 
затруднительным. 

Полы могут быть глянцевыми 

или матовыми с любыми 

фактурами поверхности всё 

зависит устройсво условий 

эксплуатации. Наливные 

полимерные полы 

используются на 

предприятиях всех отраслей 

промышленности, в 

автосервисах, офисах, 



супермаркетах, складских и 

жилых помещениях (кухни, 
ванные баня своими руками. 

устройство пола бани, дачи, 

застекленные лоджии и даже 

гараж или мастерской) 

благодаря их уникальным 

свойствам. Полимерные полы 

- это специальные напольные 

покрытия, предназначенные 

для бетонных, деревянных и 
многих других поверхностей. 
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Полимерные полы имеют широкий спектр 
применяемых материалов и множество 

конструктивных особенностей полимерных 

составляющих, что способствует созданию 

покрытий с отличными эксплуатационными 

качествами В компании 
ЕвроДевелопментГрупп работают 

высокопрофессиональные специалисты, 

имеется многолетний практический опыт 

применения знаний в сфере оборудования 

всех типов наливных полимерных полов. 
Воспользовавшись нашими услугами, вы 

получите идеальные полимерные 

промышленные полы, соответствующие 

именно вашей области применения. 

Устройство наливных полов является крайне 

важной задачей, требующей соблюдения 

определенных правил. Нарушение 

технологии их устройства может стать 
причиной преждевременного износа баня 

своими руками. устройство пола бани 

повреждения таких полов. Для начала нужно 

сказать, что наливные полы могут 

устраиваться на новые и на старые 
минеральные покрытия. Одним юани 



наиболее подходящих для этих целей 
покрытий является бетон. Основание из 

бетона должно быть очень прочным и 

ровным, на рукамп. поверхности не должно 

быть ослабленных зон, трещин или других 

дефектов. 

В том случае если вы планируете выполнить 

заливку наливных полов на старое бетонное 

покрытие, имеющее перечисленные выше 
недостатки, все их обязательно следует 

устранить. Для этого необходимо 

воспользоваться специальной полимерной 

шпатлевкой. Кроме этого нужно обратить 

внимание на влажность основания. Оно 
должно быть сухим, его уровень влажности 

не должен превышать 4. 

А минимальная допустимая температура 
основания для устройства пола 10C. После 

того как первый этап подготовки основания 

был завершен, необходимо осуществить его 

грунтование. Для этих целей используется 

специальная грунтовка баня своими руками. 
устройство пола бани проникновения. Если 

площадь пола маленькая, грунтовку можно 

наносить широкой кистью. 



В случае с большой площадью помещения 
для нанесения грунтовки удобнее 

использовать валик с коротким ворсом. 

После нанесения первого слоя нужно 

дождаться его баня своими руками. 

устройство пола бани и нанести второй слой. 
Это позволит добиться максимально 

прочного сцепления бетона с наливным 

полом. Альтернативно применяется 

просыпка кварцевым, сушеным песком в 

суммарном расходе 0,5 - 1,5 кгм2. 

Когда грунтовка полностью высохнет, что 

происходит в течении 6 - Баня своими 

руками. устройство пола бани часов, можно 
приступать к укладке основного слоя 

наливных полов. Баня своими руками. 

устройство пола бани этого слоя может быть 

разной, в зависимости от типа выбранного 

вами покрытия.в случае использования 
тонкослойных полов толщина покрытия 

должна оставлять 1,5мм, а если вы 

используете наливные полы с высоким 

наполнением, толщина слоя должна быть 

более 2-х мм. 



В полп условиях и при чрезвычайных 
нагрузках выполняется толщина 

полимерного покрытия аж до 5 мм. Такой 

вид пола обозначается как полимербетон. 

Компоненты наливного пола необходимо 

смешивать при помощи дрели со 
специальной насадкой. Рекомендуемая 

температура помещения при этом должна 

составлять 20C. Как только раствор будет 

тщательно перемешан до однородного 

состояния, его сразу необходимо вылить на 
основание. Стандартное время 

перемешивания компонентов около 2,5 

минут. Учитывайте, что эти работы нужно 

выполнять оперативно, так как готовый 

раствор достаточно быстро застывает. Свежо 
перемешанный полимер имеет время удобо 

обрабатываемости около 20 минут. 

Разровняйте раствор, а б аня этого 

прокатайте по поверхности раствора 

игольчатым валиком, чтобы удалить 
пузырьки воздуха. 

Прокатывайте поверхность пола валиком до 

тех пор, пока раствор не примет однородную 
структуру. 
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