
Бетон для стяжки пола в гараже. Перед началом установки. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Бетон для стяжки пола в 

гараже  

>>>MORE<<< 

Для самонивелирующихся 

цементно-полимерных 

покрытий используют смесь 

глиноземистого цемента или 

ц с кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностно-активными 

фрагментами. Технология 

устройства цементно-

полимерных полов 
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достаточно бетон для стяжки 

пола в гараже. При смеси 

исходной композиции с водой 

образуется маловязкая смесь, 

которая наносится на 

предварительно 

загрунтованное основание, 

распределяется до 

достижения необходимой 

толщины и тщательно 

прокатывается валиками 

гаараже удаления 

вовлеченного воздуха. 

Усредненная толщина 

цементно-полимерного слоя - 

8 мм. При необходимости 

создания более толстых слоев 



(до 20 мм) первоначальная 

композиция может 

дополняться крупным 

фракционированным 
кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы 

применяются для ст яжки 

действующих производств, 

когда замена бетона 

представляется 

нецелесообразным. 

Использование цементно-

полимерных полов в качестве 

самостоятельных покрытий в 

зданиях с постоянными 

механическими нагрузками 

возможно только при 



хорошей прочности 

бетонного основания, на 

которое они укладываются. 

Цементно-полимерные полы 

также рекомендуется 

использовать в сухих 

помещениях с разными 

механическими нагрузками, 

вплоть до тяжелой техники, 

также возможно его 

применение в помещениях с 

наличием слабо агрессивных 

жидкостей. Абсолютно 

недопустимо использование 

цементно-полимерных полов 

в помещениях с жесткими 

требованиями к чистоте, во 



влажных производствах и в 

помещениях, в которых полы 

подвергаются воздействию 
агрессивных сред. 

Оараже портландцемента или 

глиноземистого цемента с 

фракционированным 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностноактивными 

веществами и пигментами. 

Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для 

полов, эпоксидный наливной 

пол. Бетон для стяжки пола в 

гараже покрытие обладает 

высокой адгезией к 



различным основаниям, 

стойкостью к износу, 

химической гаражк, 

твердостью и прочностью. 

Эполаст укладывается на 

бетон, жесткие 

металлические и деревянные 

конструкции, предназначен 

для помещений с высокими 

механическими и 

химическими нагрузками. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 
чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

гарсже грунтуют до полного 

заполнения пор. 



Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент Стжяки 

перемешивают и затем в него, 

постоянно перемешивая, 
добавляют компонент Б. 

После этого, готовый состав 

сразу наносят на пол методом 

налива. Жизнеспособность 

готовой смеси составляет 25-

30 мин. Работы следует 

проводить в проветриваемом 

помещении. Строго 



соблюдать технику 

безопасности. Эпоксидное 

покрытие применяется для 

устройства наливных бетн 

промышленного и 

гражданского назначения 

торговые и производственные 

помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и 

медицинские учреждения, 

складские помещения, 

самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное 

полиуретановое покрытие для 

пола, полиуретановый 



наливной пол, применяется 

стяжи устройства наливных 

бесшовных полов 

промышленного и 

гражданского назначения для 

помещений с высокими 

механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими 

абразивными и химическими 

нагрузками, в частности - в 

условиях производств с 
мокрыми процессами. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 



полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно оараже и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

готовый состав бетон для 

стяжки пола в гараже наносят 

на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 40-60 мин. 

Работы следует проводить в 



проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику 
безопасности. 

Наливной пол укладывается 

на бетон, дерево, асфальт, 

жесткие металлические 

конструкции, обеспечивает 

эластичное износостойкое и 

ударопрочное покрытие, 

устойчивое к большинству 

химикатов и химических 

загрязнений. Наливной пол 

служит для подготовки 

гладких и горизонтальных 

оснований под покрытия типа 

линолеум, керамическая и 

пластиковая плитка, паркет. 



Для укладки полов на 

складах, в магазинах, 

мастерских, 

административных и жилых 

помещениях. Швы, стыки и 

трещины должны быть 

заделаны. Основание должно 

быть очищено от пыли, 
масел, клея и др. 

веществ. На основание 

необходимо нанести ровным 

слоем универсальную 

грунтовку и просушить 1-3 

часа. Бетон для стяжки пола в 

гараже емкость, содержащую 

5,5 л. воды, засыпается один 

мешок сухой смеси (25 кг. 



Перемешивается в течении 3-

5 минут, затем оставляется на 

5-8 мин. и еще раз 

перемешивается в течении 2 
бптон. 
 

Бетон для стяжки пола в 

гараже 

<>>>MORE<<< 

Современные полиуретановые полы широко 

востребованы и в спорте, а непылящие 
полимерные полы в медицине, ювелирной и 

пищевой промышленности. Кроме того, 

стякжи полы можно производить гаражей и 

складов. Современное полимерное покрытие 

пола износоустойчиво, бесшовно, 
беспыльно, гигиенично, вариативно. Их, как 

и эпоксидные полы для гаражей, легко мыть 

и убирать, впрочем как и промышленные 

полы. Стоимость материалов и 

производимых работ сравнительно не 
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высока. Пол- это та часть помещения, 
которая в процессе эксплуатации 

подвергается наибольшей нагрузке. 

Именно поэтому к его обустройству стоит 
подойти с должным вниманием. В 

современном строительстве очень часто 

применяют технологию производства 

полимерных полов. Чтяжки этом случае на 

поверхность выливают предварительно 
подготовленную полимерную массу, которая 

после полного затвердевания образует 

однородную наливной поверхность без 

значительных неровностей или швов. 

Полимерные наливные полы зачастую 

является базой, на которую в дальнейшем 

укладывается плитка, линолеум, ламинат или 

любое другое напольное покрытие. 
Выполнение полимерного слоя позволяет 

получить ровную поверхность обладает 

достаточной прочностью износостойкостью. 

В некоторых производственных 

помещениях, торговых центрах, 
выставочных залах и автомобильных 

салонах полимерные полы используются без 

дополнительного покрытия. Они очень 



практичны, хорошо противостоят влаге, 
химическому воздействию, перепадам 

температур и выдерживают большие 

нагрузки. 

В полимерном дья предъявляются высокие 

требования по звуко-и теплоизоляции, а 

также влагостойкости. Очень часто они 

выполняют функцию стяжки при монтаже 

систем теплых полов, а также позволяют 
скрыть проводку, трубы и кабели. Еще к 

достоинствам можно отнести относительно 

небольшой вес, пожаробезопасность и 

отсутствие пыли при его монтаже. 

Промышленные полы обычно выполняют 
толщиной до 7 мм, хотя толщина слоя дл 

варьироваться в зависимости от состояния 

поверхности и требований. Так, полимерные 

полы принято разделять ганаже 

тонкослойные (0,5 мм), универсальные (0,5-
15 мм), паропроницаемые (0,1-6 мм), 

специальные (1-10 мм) и декоративные (1,5-

10 мм). 

Декоративные полимерные полы еще 

называют цветными. Они хорошо смотрятся 

и применяются обычно для торгово-



развлекательных центров, ночных 
стяжкисалонов и прочих заведений, где 

интерьер играет не последнюю роль. 

Наливные полы производится достаточно 

легко и быстро. Продолжительность его 

высыхания не более двух недель, что 
значительно меньше, чем у цементной 

стяжки. Гатаже заливкой следует 

предварительно подготовить поверхность, 

убрать значительные неровности, 

прогрунтовать и высушить базовую 
поверхность. Далее полимерная смесь 

заливается на подготовленное базу и, 

растекаясь, образует равномерную, гладкую 

поверхность. 

Стоимость наливных полимерных полов 

достаточно высока. Тем не менее, их 

качество и срок эксплуатации ее вполне 

оправдывают. Выполнение монтажа лучше 
всего доверить высококвалифицированным 

специалистам. При правильно выполненных 

строительных работах получается идеально 

ровный пол, обладающий хорошими тепло-и 

звукоизоляционные характеристики, 
долговечностью и практичностью. В 



дальнейшем на него можно положить любое 
напольное покрытие, паркетную доску или 

ламинат. Наливной полимерный пол имеет 

второе название ц линолеум. Так называют 

покрытие благодаря его привлекательности 

бетон для стяжки пола в гараже юля в 
эксплуатации. На сегодняшний день 

наливной самовыравнивающийся пол 

широко используется специалистами в 

Компания Композит предлагает широкий 

бетон для стяжки пола в гараже 
самонивелирующихся наливных полов 

высокого качества. 

В специализированных магазинах 
представлены следующие бетон для стяжки 

пола в гараже Полиуретановые покрытия. 

Наиболее распространенный материал, 

отличается универсальностью и высокими 

эксплуатационными свойствами. Цена 
самовыравнивающегося наливного пола 

довольно высока. Эпоксидные покрытия. 

Очень прочное и долговечное покрытие, 

однако, необходимая толщина слоя 

покрытия не менее 6 мм, в то время как 



полиуретановую смесь укладывают слоем 
стяжеи более 3 мм. 

Метилметакрилатные покрытия. Работать с 

таким материалом лучше опытным 
специалистам, так как смесь гаржае быстро 

застывает и требует высокой точности бетон 

для стяжки пола в гараже полного 

соблюдения технологического процесса. 

Через несколько часов после укладки, пол 
готов к эксплуатации. 

Материал морозостойкий. сочетаемость с 

разными промышленными наполнителями, 
то есть возможность комбинирования с 

другими материалами, добавками, 

пластификаторами, разбавителями и т. Для 

устройства полов используют разные виды 

полимеров. Как д ля, это 
метилметакрилатные, эпоксидные и 

полиуретановые полимеры. Давайте 

подробнее рассмотрим эпоксидные и 

полиуретановые группы. Эпоксидные 

полимеры для пола имеют стяки 
пространственное строение, в котором 

сшивка цепочек отвердителя и смолы идет 

по всем направлениям, что придает 



эпоксидному материалу высочайшую 
прочность на сжатие, большую стойкость к 

химическим воздействиям и наибольшую, по 

сравнению с другими видами полимеров, 

адгезию к поверхности основания (то есть 

сцепление). 

Полиуретаны имеют сшивку, которая 

происходит не по всем направлениям, а 

только линейно. Таким образом эти 
материалы обладают большей, чем 

эпоксиды, гибкостью бетон для стяжки пола 

в гараже эластичностью, лучше 

выдерживают изгиб, деформацию и удар. В 

среде строителей постоянно не угасает спор 
о бетон для стяжки пола в гараже, какой 

материал лучше полиуретан или эпоксид. 

\  


