
Бетонные полы. Рассматривая в качестве основного для пола, потребители часто делают 
полс на уже проверенные материалы и технологии. Поэтому, к новинкам, как правило, 
относятся очень настороженно, оценивая каждое бетонные полы новой технологии на 

любых объектах с неким сарказмом. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Бетонные полы  

>>>MORE<<< 

Промышленные наливные 

полы превосходит известные 

покрытия (бетон, линолеум, 

кафельная плитка и т. ) по 

ряду параметров и 

характеризуется следующими 

показателями Выпускаемые 

нами наливные полы можно 

условно подразделить на 

тонкослойные покрытия 
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(отверждаемые влагой 

воздуха) и собственно 

наливные полы, позволяющие 

за один раз достигнуть 

необходимую толщину слоя. 

Двухкомпонентные наливные 

полы применяются в тех 

помещениях, к которым 

предъявляются бетонные 

полы требования к внешнему 

виду, стойкости к 

абразивному износу, 

движению транспортных 

средств, эластичности и 

любым другим требованиям. 

При правильной 

эксплуатации и грамотном 



подборе типа наливного пола 

сроки службы полимерных 

бетонные полы могут 

достигать от 7 бетонные полы 
20 бетонные полы. 

Очень важным фактором при 

устройстве полимерных 

полов является 

неукоснительное соблюдение 

технологии бетонные полы 

покрытия на каждом этапе 

производственного процесса. 

Устройство полимерных 

полов ведется в несколько 

этапов При этом нулевым 

этапом является подготовка к 

выполнению работ. В него 



входит подготовка 

инструмента, материалов, 

площадки, оклеивание 

защитной пленкой плинтусов, 

подготовка индивидуальных 

средств защиты (перчаток, 

бахил на ноги, при 

необходимости 

респираторных масок) и т. 

Перед тем как приступать к 

работам, необходимо 

проконтролировать и 

тщательно соблюдать 

выполнение указанных на 

упаковке условий нанесения 

температуру и влажность 



основания, температуру и 
влажность воздуха. 

Основаниями для нанесения 

полимерных систем могут 

служить бетон, цементная 

стяжка, полы из магнезита и 

ангидрита, сталь, дерево, 

покрытия из 

поливинилхлорида и др. 

Качественная подготовка 

основания в большой степени 

будет определять 

эксплуатационные 

характеристики готового 

покрытия, поэтому 

остановимся подробнее на 

основных требованиях, 



предъявляемых к основанию 

под полимерные полы 

Требования бетонные полы 

бетонному бетонные полы 

песчано-цементному 

основаниям изложены в 
СНиП 2. 

13-88, на них и следует 

ориентироваться. Марочная 

бетонные полы основания 

должна быть не менее 200 

МПа (рекомендуем 300 МПа), 

прочность на отрыв не менее 

1,5 МПа, отклонение на 

двухметровой бетонные полы 

не более 2 мм, влажность 
основания не более 4. 



К этим требованиям следует 

добавить, что основание 

бетонные полы быть чистым. 

Недопустимо загрязнение 

маслами (машинным, 

органическим, пищевым), 

смолой, битумом и др. 

Величина адгезии полимера к 

основанию в значительной 

степени бетоныне 

шероховатостью 

поверхности. Наиболее 

эффективным способом 

подготовки бетона перед 

нанесением полимера 

является механическая 

обработка дробеструйным 



оборудованием. Она удаляет 

с поверхности отвердевшее 

цементное молочко, 

повышает степень 

шероховатости и за счет 

удаления непрочно 

держащихся частиц, в 2-2,5 

раза увеличивает площадь 

сцепления полимера с 
бетоном. 

В ряде беьонные, кроме или 

вместо дробеструйной, 

требуется фрезеровальная и 

шлифовальная обработка. 

Выбор оборудования 

осуществляется в 

зависимости от качества 



бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, 

толщины планируемого 

покрытия. Качественная 

первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так 

поы деламинирование - 

отслоение части или всего 

покрытия б етонные 

основания. Для этого 

используются механические 

способы или бетонные полы 

метод травления 

минерального основания 

соляной или бетонные полы 

кислотой. 



Бетонное основание имеет 

температурно-усадочные и 

деформационные бетонные 

полы, а также сколы, 

выбоины и трещины, которые 

заделываются перед 

нанесением полимерного 

покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного 

пылесоса швы бктонные и 

заполняются специальным 

шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются 

полимерным составом, 

проклеиваются стеклотканью 

и присыпаются кварцевым 

песком. Через сутки лишний 



песок удаляется. После того, 

как с основания удалено 

цементное молочко и 

непрочно держащиеся 

частицы, основание 

выровнено и зашпаклевано, 

следует обеспылить 
поверхность. 

Грунтование упрочняет 

верхний слой бетона, 

запечатывает поры, 

обеспыливает основание, 

обеспечивает надежную 

адгезию между полимером и 

основанием. Упрочнение 

верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки 



грунтовкой бетона и 

прохождения ее в поры на 
глубину 1-3 мм. 

Грунтовка как бы 

проклеивает бетон, таким 

образом, верхний слой 

становится значительно 

прочнее (обычно на 50-70, 
иногда - 200-300). 
 

Бетонные полы 

<>>>MORE<<< 

Полиуретановые полы выдерживают, 

высокие истирающие нагрузки, ударнные, 

механические и средние  химические 

нагрузки. Полиуретановые полы 
отличаюбтся гигееничностью, простатой в 

уборке, и отличным внешним видом. 

Бетонные полы материалам можно придать 
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практически любой цвет. Полиуретановые 
материалы можно наносить и с их помощью 

упрочнять низкомарочные бетоны и цпс 

стяжки.  Плюсы  - недорогое сырьё, а значит 

и цена материала, можно изготовить в 

вариантах  химстойкий пол, антистатичный 
пол, высоконаполненный пол, нескользящий 

пол.  Минусы полиэфирных материалов для 

пола в состав материала входит горючее и 

токсичное бетонные полы,  хотя 

современные полиэфирные материалы 
производят без применения огнеопасных 

и                              токсичных веществ. 

Полимерцементный пол наливается 
небольшой толщиной от 5 до 30мм что 

позволяет бетонные полы поднимать высоту 

пола и недорого ремонтировать 

существующие бетонные полы, можно 

укладывать на влажный бетон.   Плюсы 
Полимерцементный пол наливается 

небольшой толщиной от 5 до 30мм что 

позволяет не поднимать высоту пола и 

недорого ремонтировать существующие 

бетонные полы, можно укладывать на 
влажный бетон. 



Полам из полимерцементных 
материаловможно придать 

различные  качественные  характеристики, 

такие как твёрдость, стойкость различным 

нагрузкам абразивным, ударным, 

температурным, бетонные полы, 
химическим нагрузкам  паро-влаго 

стойкость, безусадочность, быстрый набор 

прочности и быстрый ввод в эксплуатацию. 

Полимерцементным полам можно придаль 

любой цвет. 

Полимерные полы   тонкослойный 

полимерный пол, наливной полимерный пол, 

высоконаполненный полимерный пол 
(кварценаполненные), можно бетонные полы 

в не скользящем варианте. Применяются 

нескользящий полимерный пол в 

помещениях, где нельзя допустить 

проскальзывания обуви и проскальзывания 
колёс  различной техники, а также  во 

избежание аварий и травматизма, падения 

людей. 

Для того чтобы не допустить пролива 

химических веществ, кислот, 

щелочей,  масла,  бензинаи, и 



т.    Полимерный химстойкий пол, 
применяются на предприятиях химической, 

нефтяной, складах масел, щелочей, солей, на 

производстве удобрений. А также на 

предприятиях пищевой промышленности, 

агрофирмах, фермах, молочьных 
комбинатах, мясокомбинатах. 

Антистатичный полимерный пол 

применяются в помещениях бетонные полы 

работает высокочувствительная к 

электропомехам, к статическому 
напряжению и т. д техника, например 

компьютеры или комьпьтеризированное 

оборудование. 

Для того чтобы не допустить остановки 

бетонные полы сбоя в работе предприятия, 

которые всё больше работают автономно 

и  бетонные полы с помощью компьютеров. 

Термостойкость пола в сочетании с внешним 
видом и другими потребительскими 

качествами такими как износостойкость, 

простота в уборке, гигиеничность, могут 

предложить полимерцементные полы или 

полимерные наливные полы. 



Такой вид полимерного или 
полимерцементного бетонные полы 

применяется в случае если на пол имеют 

место быть различные бетонные полы 

воздействия, например в бетонные полы 

цехах, в пекарнях, в бетонные полы 
постоянного пролива горячей воды или др 

жидкости, на сварочных производствах, на 

производствах по резке металла и т. Такой 

наливной полимерный бетонные полы 

применяется в местах с повышенным 
радиоционным фоном например полимерные 

полы на АЭС, на претприятиях связанных с 

утилизацией радиактивных отходов, или 

другим видом  работ связанных с радиацией. 

Сегодня полимерные полы пользуются 

достаточно большой популярностью. И это 

совершенно не удивительно, так как наряду с 

доступной ценой, высоким качество и 
надежностью, эти полы обладают целым 

рядом не бетонные полы существенных и 

бетонные полы достоинств. Полимерные 

полы весьма разнообразны. За последнее 

время специалисты, которые производят 
полимерные полы, предложили нашему 



вниманию широчайший ассортимент данной 
продукции. Одно из основных преимуществ 

полимерных полов заключается в том, что 

они представляют собой бесшовную 

монолитную конструкцию, бетонные полы, в 

свою очередь, придает полу целостность и 
законченный вид. 

Также следует учесть широчайшее 

разнообразие цветовых вариантов этих 
полов. Классификация полимерных полов 

может быть достаточно разнообразной. Они, 

как правило, отличаются друг от друга своим 

связующим. В зависимости от этого 

полимерные полы подразделяются на три 
группы, к которым относятся 

метилметакрилатные, эпоксидно-уретановые 

и эпоксидные полы. 

Кроме того, в зависимости от используемых 

материалов и особенностей производства 

полимерные полы бетонные полы на 

наливные, полиуретановые, 

самовыравнивающие и эпоксидные 
бетонные полы. Каждый вид полимерных 

полов имеет свои определенные 

особенности, достоинства и недостатки. Они 



также отличаются друг от друга своими 
декоративными, технологическими и 

эксплуатационными свойствами. Также и 

цена на различные виды может быть самой 

различной. Благодаря такому широчайшему 

разнообразию, которое предоставляют нам 
производители полимерных полов, у 

каждого покупателя появляется возможность 

приобрести для себя именно тот вариант 

покрытия, которое полностью будет 

соответствовать его предпочтениям и 
требованиям. 

К выбору полимерных полов следует 

относиться очень внимательно, поскольку 
именно от него будет зависеть, насколько 

надежным, качественным и долговечным 

будет Бетонные полы пол. Ковровые 

покрытия встречаются в театрах, коридорах, 

офисах, квартирах и домах людей самого 
бетонные полы достатка. Современные 

технологии промышленного производства 

позволили сделать ковровые покрытия 

весьма привлекательными и недорогими. 

Изготовление ковров производится двумя 

спосо Гидроизоляция пола подразумевает 



выполнение необходимого ряда мер по 
защите помещения от проникновения воды и 

влаги. 
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