
Бетонные полы. Но большинство производителей указывают такие типы поверхностей 
металлическая, бетонная, деревянная, а также некоторые ламинированные поверхности. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Бетонные полы  

>>>MORE<<< 

Полимерные полы очень 

устойчивы к химии. В 

частности, полиуретаны, 

более стойкие чем 

эпоксидные, и не боятся 

практически ничего, кроме 

концетрированных 

растоворов неорганических 

кислот, концентрированных 

бетонные полы щелочей, 

бетонные полы с активным 
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хлором, а также некоторых 

растворителей толуол, 

бензол, ксилол, ацетон. 

Эпоксидные покрытия 

несколько менее стойки. 

Какие у Вас моющие 

бетонные полы 

изготавливаются. Если там 

есть активный хлор и 

постоянно будет воздействие 

на пол - то это не хорошо. 

Если концентрированный 

гидроксид натрия и 

постоянно проливается - тоже 

плохо. Однако, наливной 

полимерный пол как 

полиуретановый, так и 



эпоксидный толщиной 18 мм 

Бетонные полы это около 25 

кг материала бетонные полы 
квадратный метр, т. 

даже при самых 

минимальных ценах у любого 

поставщика на материал надо 

не менее 3000 рублей на метр 

квадратный. ОДНАКО - 

сказал бывший Предводитель 

уездного дворянства. Отсюда 

вывод демонтировать плитку 

или то что от нее осталось, 

бетонные полы залить все 

обычным не бетонные полы 

наливным полом типа 

Старатели не случайно ли 



совпало с Вашим именем?, 

Ветонит и т. сухие смеси в 

мешках, на любом 

строительном рынке, а далее 

уже делать либо наливной 

полимерный пол толщиной 2-

3 мм, либо тонкослойное 

полимерное покрытие 

толщиной 0,5-1 мм, либо 

кварцнаполненное 

полимерное покрытие 
толщиной Бетонные полы мм. 

В трое суток конечно не 

уложитесь. Полимер можно 

класть только когда стяжка 

полностью высохнет по 

ГОСТу ваще 28 суток 



положено. Данный вид полов, 

в основном, применятся в 

закрытых помещениях, где 

имеются повышенные 

требования устойчивости к 

химическим и механическим 

нагрузкам, в бетонные полы с 
повышенной влажностью. 

Также в помещениях, где 

наряду с перечисленными 

условиями, требуется 

обеспечение санитарно-

гигиенических норм, 

антистатических свойств, 

декоративных свойств. Это 

бетонные полы быть здания 

жилого и общественного 



назначения, пищевые 

производства, медицинские 

учреждения, спортивные 

площадки, гаражи и 

парковки. Используя при 

устройстве полиуретанового 

пола цветных частичек 

акриловой краски разной 

формы и размеров (чипсов), 

можно создавать 

оригинальные декоративные 

эффекты и получить 

покрытие сходное с 

природными материалами 

(мрамором, гранитом). 

Полиуретановые полы 

превосходят любые другие 



покрытия по показателям 

эластичности и ударной 

прочности, однако этот тип 

покрытия имеет низкий 

показатель противостояния 

влияниям агрессивных сред. 

Благодаря наличию 

шероховатой поверхности и 

хорошему эстетичному виду, 

полы на метилметакрилатной 

основе являются 

оптимальным вариантом 

полов для объектов бетонные 

полы и фармацевтической 

промышленности. Следует 

отметить, что 

метилметакрилатные полы 



бетонные полы не только 

прочным, но и довольно 

легким покрытием, и это 

делает их незаменимыми 

бетонные полы устройствах 

на объектах, где конструкция 

не рассчитана на большую 

нагрузку. При бетонные полы 

метилметакрилатного пола 

следует учесть ряд 

особенностей, это 

относительная сложность 

укладки, из-за быстрого 

высыхания пола и сильный 

запах при производстве 

работ. Поэтому при 

проведении бетонные полы в 



помещении, необходимо 

принять все меры 

предосторожности, что бы 

исключить воздействие на 

людей в процессе укладки 

вредных химических веществ. 

После полного отвердевания 

прекращается выделение 

вредных веществ, и полы 

становятся абсолютно 

безопасными для человека. 

Преимуществом 

полимерцементных полов 

является отсутствие усадки и 

возможность наносить на 

мокрые бетонные основания, 

с наличием различных 



неровностей и трещин без 

дополнительной подготовки 
основания. 

Такие полу актуальны для 

помещений, в которых нет 

возможности изготовить 

новую бетонную стяжку и для 

помещений, где необходимо 

провести ремонт 

существующего бетонного 

покрытия. Наиболее часто 

используются для 

реконструкции старого 

бетонного основания, 

цокольных этажах, подвалах, 

складах, производственных 

цехах, паркингах, и других 



помещениях с большой 

интенсивностью движения 

людей, транспорта, 
оборудования. 

представляют собой 

наливные полы, без швов, 

которые наносятся на 

поверхность бетонного 

основания, для того чтобы его 

выровнять. Если была 

соблюдена вся технология 

работы полимерного пола, 

тогда поверхность пола будет 

гладкой и ровной. Но очень 

часто случается, что в 

помещении повышенная 

бетонные полы, или бетонные 



полы совершили какую- либо 

ошибку, или основание для 

полимерного пола было 

неверно подготовлено, тогда 

появляются различные 

дефекты. В результате 

длительной эксплуатации на 

полимерные полы могут 

подвергаться внешним 

воздействиям и в бетонные 

полы образуются различные 

виды дефектов, из которых 

можно выделить следующие 

Отслаивание полимерного 

пола может происходить по 

причине его старости, в 

зависимости от толщины пола 



приблизительно он может 

прослужить от 5 до 25 лет, а 

также может отслаиваться в 

зависимости от вида 
покрытия. 

Полимерные полы, которые 

претерпели отслаивание, 

могут бетонные полы 

восстановлены следующим 

образом Этот дефект 

появляется в результате 

воздействия бетонные полы 

влажности бетонного 

основания, которые бетонные 

полы ещё до полимерного 

покрытия пола, либо уже 

появилось в процессе его 



использования. Ремонтные 

работы полимерного пола при 

данном дефекте происходят 

при помощи того, что 

основание пола высушивают, 

в зависимости от количества 

влаги, которая находится в 
бетонном основании. 

Другой способ устранения 

данного дефекта это при 

помощи заделки устранить 

дефекты полимерного 

покрытия и в результате влага 
не будет попадать в бетон. 
 

Бетонные полы 

<>>>MORE<<< 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Основная характеристика полиуретановых 
полов, это высокая степень эластичности, 

они без ощутимого ущерба способны 

выдержать падения тяжёлых предметов, 

бетонные полы вибрации, перепад 

температур и динамические нагрузки. Эти 
особенности позволяют применять 

полиуретановые полы в помещениях с 

повышенными механическими нагрузками 

на пол. Этот тип покрытия даёт полам 

стойкость одновременно к химическим и 
механическим воздействиям. 

Эпоксидные полы устраиваются в 

помещениях, где выдвигаются требования к 
высокой бетонные полы, устойчивости к 

влаге и воде, защите от агрессивных 

химических сред и санитарно-гигиенических 

стандартам. Такие полы используют в 

производственных предприятиях, 
производство которых предусматривает 

применение разнообразных агрессивных 

сред. В бетонном основании необходимо 

вырезать компенсационные швы и 

загерметизировать их, используя ту же 
технологию, что и при с упрочнённым 



верхним слоем. Если же устройство 
полимерного пола происходит на старое 

основание, то швы необходимо обновить и 

тоже загерметизировать. 

Шпаклевание. Эта процедура производиться 

только в тех случаях, если в бетонном 

бетонные полы есть трещины. Применяются 

специальные растворы, которые 

сопоставимы с используемыми материалами 
для нанесения грунта. Замазанные участки 

поверхности обрабатывают бетонные полы 

шлифовальной машиной и производят 

операции по обеспыливанию. Пропитывание 

специальными грунтами бетонной 
поверхности. Эта процедура обеспечивает 

сцепление полимерного слоя с бетонным 

основанием. При бетонные полы основания 

грунтом необходимо чётко соблюдать 

требования производителя, сколько 
материала использовать на квадратный метр 

бетонной поверхности. Для соблюдения этих 

требований рабочие применяют 

специальную одежду и средства защиты. 

Качественное покрытие можно получить, 

только бетонные полы все правила бетонные 



полы. Готовиться покровный бетонные 
полы. При помощи специальной мешалки 

подготавливается полимерное покрытие, 

путём смешивания полимерного раствора и 

необходимого цвета. Добавляется 

отвердитель. Перед тем, как полимерное 
покрытие можно укладывать, добавляется 

отвердитель, после чего раствор тщательно 

перемешивается. 

Образование швов во время нанесение 

полимерного слоя нежелательно и, чтобы 

этого не допустить, полимерную смесь 

необходимо наносить непрерывно, при этом, 

интервал между нанесением не должен 
превышать 10 минут. Чтобы нанесение 

полимерного покрытие прошло 

благополучно, необходимо заранее 

проследить, чтобы все бетонные полы 

инструменты были самого лучшего качества, 
например, чтобы валик не терял ворс при 

укладке смеси и не загрязнял покрытие. 

Нанося покровный слой, необходимо 

соблюдать все требования изготовителя 

материала. Одно из достоинств полимерных 
полов в бетонные полы, что из-за достаточно 



высокой эластичности используемого 
материала, обновлять деформационные 

бетонные полы, которые могут 

присутствовать в основании, не нужно, как 

для других типов полов. 

Промышленные полы с полимерным 

покрытием можно сдавать в эксплуатацию 

не ранее, чем через 24 часа после окончания 

работ. За 72 часа наступает полная 
химическая стойкость, в это время, 

полимерное покрытие необходимо защищать 

от воздействия пыли, агрессивных сред, 

грязи и значительных механических 

нагрузок, только в случае соблюдения всех 
требований полимерные полы будут 

обладать надлежащим внешним видом. 

Полимерные полы представляют собой 

монолитные покрытия на основе полимеров 

и пигментов, наносимые непосредственно на 
бетонные основания. 

Такие бетонные полы применяются для 

проектирования полов как промышленного, 
так и гражданского назначения. Область 

применения полимерных полов включает в 

себя предприятия химической и пищевой 



промышленности, магазины и супермаркеты, 
складские помещения и производственные 

цеха, автосервисы и парковки. 

Полимерные полы максимально устойчивы к 
износу и способны в течение долгих лет 

сохранять свой первозданный цвет и 

структуру. Они легко очищаются от грязи и 

пыли, не требовательны в бетонные полы и 

просто бетонные полы. 
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