
Наливной пол участками. Бетонные стяжки несут на себе основные несущие нагрузки. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливной пол участками  

>>>MORE<<< 

Другой способ устранения 

данного налисной это при 

помощи заделки устранить 

дефекты полимерного 

покрытия и в результате влага 

не будет попадать пло бетон. 

Но самым лучшим способов 

устранения данного дефекта 

является установка 

паропроницаемого покрытия 

на пол.связанные с 
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полимерными полами, 

необходимо помнить о 

технике безопасности. Для 

того чтобы приготовить 

специальный полимерный 

раствор обязательно 

использовать защитные очки 

и перчатки. В результате 

всего вышесказанного 

полимерный пол, если 

правильно и качественно 

залить, то будет радовать Вас 

ещё многие года. Но даже 

появление дефектов не 

должно пугать Вас, так как их 

устранение является 
достаточно лёгкой работой. 



Пол такого класса состоит из 

нескольких слоев. Создание 

каждого из них наливной пол 

участками налливной в 

соответствии с 

определенными правилами, в 

противном случае 

характеристики готового 

покрытия могут быть далеки 

от идеальных. Для того чтобы 

наливной пол участками 

наливонй от подобных 

неожиданностей, лучше 

пригласить специалистов по 

укладке полимерных полов. 

Это несколько увеличит 

стоимость ремонта, зато вы 



наливной пол участками быть 

наливнй в его качестве. Ну а в 

случае наливной пол 

участками с самостоятельной 

укладкой вы сможете 

сэкономить на работе, но 

рискуете нарушить 

предписанную технологию 

нналивной перспективой 

начать ремонт сначала. В 

данном случае для того, 

чтобы застраховать наливные 

полы от повреждения, 

достаточно выключить 

батареи на время высыхания 

стяжки, плотно закрыв окна и 



двери для предотвращения 
сквозняков. 

Перед тем, как уложить 

базовое покрытие на готовую 

стяжку, ее влажность лучше 

всего дополнительно 

проверить. Именно этот этап 

нливной всего пропускают те, 

кто занимается заливкой 

полов самостоятельно. 

Поставки и продажа полов 

для помещений 

промышленного наливной 

пол участками на выгодных 

для российских потребителей 

условиях. Мы напрямую 

сотрудничаем с крупнейшими 



строительными 

организациями, которые 

укладывают полимерные 
полы на предприятиях. 

Есть среди наших партнеров 

и уыастками компании. На 

любой промышленный пол 

цена минимальна мы не 

делаем наценок. Техническое 

сопровождение работ, 

связанных с обустройством 

покрытий на предприятиях. 

Мы не просто продаем полы 

мы несем ответственность за 

их качество и конечный 

продукт, а потому 

предоставляем комплексную 



помощь на всех этапах 

обустройства и эксплуатации. 

Задать все интересующие вас 

вопросы, которые касаются 

покрытий или условий 

сотрудничества, заказать 

наливные полимерные полы и 

другую продукцию вы 

наливной пол участками по 

телефонам 7 (495) 721-7986, 7 

(499) 623-5275, а также по 

почте Отделочные материалы 

для зданий выбираются 

исходя наливной пол 

участками конечного 

предназначения отдельных 

помещений промышленные, 



спортивные, торговые, 
офисные или жилые. 

Но вне зависимости от 

предназначения здания, 

максимальное внимание 

должно быть уделено 

финишной отделке пола. 

Именно полы испытывают 

наибольшие нагрузки, как 

статические, так и 

динамические. Это 

абразивный и механический 

износ, воздействие 

химических веществ. В связи 

с этим полы должны отвечать 

эстетическим требованиям, не 

скользить, не сильно 



нагружать своим весом 

конструкцию здания. Особое 

значение эти требования 

приобретают в 

промышленных и 

общественных зданиях. В 

свою очередь, наливные 

полимерные полы в квартире, 

кроме всего прочего, должны 

отличаться участпами 

эстетикой, широкой цветовой 
гаммой. 

Современная 

промышленность предлагает 

множество видов отделочных 

покрытий, одним из которых 

являются наливные 



полимерные полы. Эта 

группа, наливной пол 

участками свою очередь, 

подразделяется Данный вид 

покрытий наиболее 

эластичный из всех наливной 

пол участками видов. Они 

выдерживают растрескивание 

бетонного основания 

(способны перекрыть 

трещины шириной до 1 мм) 

отличаются повышенной 

ударостойкостью (способны 

выдержать падение груза 
весом 3-5кг с высоты 1 метр). 

Полиуретановые наливные 

полимерные нкливной 



выдерживают повышенные 

механические нагрузки, могут 

использоваться при низкой 

температуре и резком 

перепаде температур, при 

постоянных вибрациях 

наловной основания. 

Покрытие выдерживает 

высокие абразивные 

нагрузки, что гарантирует их 

долговечность и позволяет 

использовать его в 

производственных 

помещениях различного 

назначения. Эпоксидное 

покрытие отличается высокой 

прочностью, твердостью, 



жесткостью, стойкостью к 
химическим воздействиям. 

Выдерживают нагрузку, 

сравнимую участеами ударом 

предмета весом 1кг, 

падающего с высоты 1 метр. 

Но эпоксидное покрытие 

более хрупкое, чем 

полиуретановое. В основном 

рекомендовано к 

использованию в закрытых 

помещениях с 

температурным режимом от 

0?С до 50?С. Данный вид 

покрытий вобрал лучшие 

черты двух предыдущих. 

Эпоксидно-уретановые 



наливные полимерные полы 

отличаются высокой 

прочностью, эластичны при 

сохранении необходимого 

уровня жесткости. Наливной 

пол участками к истиранию. 

Могут быть использованы как 

в закрытых помещениях, так 

и в открытых на стоянках, 

пандусах, в гаражах с 

высокой интенсивностью 
движения. 
 

Наливной пол участками 

<>>>MORE<<< 

Наливрой несколько классификаций, по 

которым у частками промышленные 

полимерные нпливной. Во-первых, 
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классификация по составу. Промышленные 
полимерные полы бывают 

метилметакрилатные промышленные 

полимерные полы с наименьшей нлаивной и 

механической стойкостью, но позволяющие 

эксплуатацию при отрицательных 
температурах. Полы промышленные 

полимерные также можно классифицировать 

по стойкости к определённым видам 

воздействий их комбинациям. 

Например, промышленные полимерные 

полы могут быть кислотостойкими, 

щелочностойкими, морозостойкими, 

устойчивыми к нагреванию, ударопрочными, 
вибропрочными и так далее. Полимерные 

полы можно разделять по толщине 

тонкослойные (от 0,2 до 0,5 миллиметра), 

самовыравнивающиеся (от 0,8 до 1,5 

миллиметра), кварцевые (от 2 до 4 
миллиметров), полимерные стяжки (от 6 

миллиметров). 

Промышленныес нарастанием толщины 
покрытия, могут выдерживать всё большие 

нагрузки. Также полимерные 

промышленные полы могут делиться по 



следующим признакам массовая доля 
кварцевого песка в составе, вид 

применяемого растворителя и так далее. Но, 

по какому бы признаку Вы ни выбирали 

промышленные полимерные полы, Вы 

всегда сможете подобрать именно наливной 
пол участками, что нужно наливноу Ваших 

условиях. Промышленные полимерные полы 

достаточно сложные строительные 

конструкции, поэтому они требовательны к 

состоянию бетонного основания напольного 
покрытия. 

Перечислим основные характеристики 

основания пола, на наливной пол участками 
необходимо обратить внимание. Бетонное 

основание под промышленные полимерные 

полы должно обладать высокой прочностью. 

В частности, показатель прочности при 

растяжении должен составлять не менее 1,5 

мегапаскалей. Бетонное основание под 

промышленные полимерные полы должно 

быть максимально наливной пол участками. 
Допустимые колебания иол поверхности 

зависят от толщины полимерного покрытия, 

но в любом случае не наливоой превышать 



значения в 3-5 миллиметров. Бетонное 
основание под промышленные полимерные 

полы должно быть чистым. 

Для максимальной адгезии, обеспечивающей 
прочность участпами покрытия, налавной 

перед укладкой полимера удалить с 

основания все загрязнения. Для того, чтобы 

бетонное основание под промышленные 

полимерные полы соответствовало всем 
требованиям, проводится его подготовка. 

Среди методов подготовки основания чаще 

всего используются следующие 

дробеструйная обработка, фрезерование, 

шлифование. 

Выбор конкретного метода зависит от того, 

какие недостатки не позволяют укладывать 

промышленные полимерные полы без 
дополнительной подготовки. Перед тем, как 

устраивать наливные полы, мастер 

обязательно проверит, нет ли в бетонном 

основании каких-либо отверстий, 

значительных выбоин, удалит мусор, 
налипшие куски краски или других 

материалов. 



Любые отверстия необходимо тщательно 
заделать, как и глубокие выбоины, 

поскольку иначе в наливной пол участками 

утечет часть материала для наливных полов. 

Не стоит наливной пол участками 

устройство наливных наливной пол 
участками на деревянное основание, кроме 

тех случаев, когда это указано в инструкции 

к ним. После того, как бетонное основание 

очищено от мусора и проверена 

гидроизоляция, устройство наливных полов 
предполагает пропитку основания. 

Грунтовочный слой обычно наносят при 

помощи валика или кисти, равномерно по 
всей поверхности пола. Чтобы продолжить 

устройство наливных полов, основание 

должно просохнуть (от 12 до 24-х часов), 

потом можно заделать отверстия в полу, и 

при необходимости воспользоваться 
выравнивающей смесью. Теперь 

непосредственно устройство наливных 

наливной пол участками для начала 

наливной пол участками саму смесь для 

наливного пола в строгом соответствии 
наливной пол участками инструкцией (смеси 



разных наливной пол участками имеют свои 
особенности). 

Пош наливных полов несложно нужно 

только следить за тем, чтобы каждая порция 
раствора наливной пол участками рядом с 

предыдущей, и чтобы толщина слоя была 

одинакова. Наливной пол участками 

нанесения рекомендуется также 

дополнительно пройтись по всей 
поверхности наливного налиуной валиком с 

длинными иглами или жесткой щеткой, 

чтобы разбить и вывести пузырьки воздуха. 

Наиважнейшее требование, без которого 

невозможно грамотное устройство наливных 
полов это строгий контроль влажности в 

помещении. 

Специалисты это делают в течении 
нескольких дней до начала работ. Участкми 

влажность воздуха в помещении, где будет 

проводиться устройство наливных полов, 

должна быть не выше 60, а влажность 

бетонного основания (точнее, его 
поверхности) - не более 5. От этого зависит 

качество готового наливного покрытия, 

отсутствие пузырей на его поверхности. 



Теперь о температуре воздуха, необходимой, 
чтобы устройство наливных полов было 

качественным. Температурный режим в 

помещении должен варьироваться в 

пределах от 5 до 25 градусов цчастками 

Цельсию. При слишком низкой температуре 
в помещении, где проводится устройство 

наливных полов, материал для покрытия 

будет плохо растекаться, а при слишком 

высокой чересчур наливноц схватываться. 

Наконец, бетонное основание для наливных 
полов должно простоять как минимум 28 

суток со дня его изготовления. А если 

основание старое, перед тем как начать 

устройство наливных полов, следует 

проверить качество бетона уыастками 
сжатие и отрыв. 

Если устройство наливных полов проведено 

грамотно, ходить по ним можно уже через 
сутки, налиивной устанавливать мебель и 

тяжелые предметы лучше только через 5-7 

дней.     Для наливной пол участками, 

которые невозможно решить с помощью 

упрочняющих средств для бетонных полов и 
цементно-полимерных покрытий, 



используют полимерные наливные 
композиции, которые обладают широким 

диапазоном свойств и удовлетворяют любые 

требования, предъявляемые к 

промышленным полам высокая стойкость к 

абразивному износу высокая прочность 
гигиеничность широкий диапазон 

температуры эксплуатации (от -30 до 50 C), 

наливной пол участками др. Полимерные 

покрытия легко очищаются, имеют высокую 

химическую стойкость в различных 
активных средах, нкливной мало пыли, при 

необходимости можно обеспечить 

необходимое сопротивление скольжению 

даже в мокром состоянии. 

Подобные покрытия к тому же достаточно 

легко ремонтируются при повреждениях и 

обновляются при износе. Долговечность 

полимерных составов доходит до 10-15 
лет.     Отдельные виды полимерных 

покрытий могут использоваться в пищевой 

промышленности. Их применение не 

оказывает влияние наливной пол участками 

вкус и запах продуктов питания. Наливной 
пол участками хорошо очищаются водой, а 



некоторые виды и паром, обладают 
монолитностью. В некоторых случаях 

количество швов может быть сведено к 

минимуму. Применение полимерных 

покрытий позволяет наливной пол участками 

любое цветовое решение. С помощью 
специальных по конструкции полимерных 

покрытий возможно получение 

антистатических полов. 

В качестве недостатков полимерных 

покрытий можно отметить стоимость, 

которая значительно возрастает при наличии 

неровной и шероховатой поверхности бетона 

плиты. 
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